Chemikalienbestandigkeit von CarboLith PL/Advantex-Komposit

sopropanol | HE
Diethylenglykol *ﬁ_l
Ethylenglykol *_I
Ethanol. 50 % *ﬁ
Milchsaure. 50 % * .
Kochsalz-Lsg., 20 % *
Natriumhypochlorit-Lsg ﬁ
b28d M@365d
Natronlauge, 5 % _ .
Schwefelsaure, 10% **

Biodiesel

Diesel

Benzin *
Wasser ﬁ_l

Luft
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Biegezugfestigkeit nach 1SO 178 [MPa]




